土工材料测试常用标准筛与目数概述

     所谓目数，是指物料的粒度或粗细度，一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内（斜体部分有误）有多少个网孔数，即筛网的网孔数，物料能通过该网孔即定义为多少目数：如200目，就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推，目数越大，说明物料粒度越细，目数越小，说明物料粒度越大。
    各国标准筛的规格不尽相同，常用的泰勒制是以每英寸长的孔数为筛号，称为目。例如100目的筛子表示每英寸筛网上有100个筛孔。 

筛孔尺寸与标准目数对应

  筛孔尺寸：4.75mm 标准目数： 4目
  筛孔尺寸：4.00mm 标准目数： 5目
  筛孔尺寸：3.35mm 标准目数： 6目
  筛孔尺寸：2.80mm 标准目数： 7目
  筛孔尺寸：2.36mm 标准目数： 8目
  筛孔尺寸：2.00mm 标准目数：10目
  筛孔尺寸：1.70mm 标准目数：12目
  筛孔尺寸：1.40mm 标准目数：14目
  筛孔尺寸：1.18mm 标准目数：16目
  筛孔尺寸：1.00mm 标准目数：18目
  筛孔尺寸：0.850mm标准目数：20目
  筛孔尺寸：0.710mm标准目数：25目
  筛孔尺寸：0.600mm标准目数：30目
  筛孔尺寸：0.500mm标准目数：35目
  筛孔尺寸：0.425mm标准目数：40目
  筛孔尺寸：0.355mm标准目数：45目
  筛孔尺寸：0.300mm标准目数：50目
  筛孔尺寸：0.250mm标准目数：60目
  筛孔尺寸：0.212mm标准目数：70目
  筛孔尺寸：0.180mm标准目数：80目
  筛孔尺寸：0.150mm标准目数：100目
  筛孔尺寸：0.125mm标准目数：120目
  筛孔尺寸：0.106mm标准目数：140目
  筛孔尺寸：0.090mm标准目数：170目
  筛孔尺寸：0.0750mm标准目数：200目
  筛孔尺寸：0.0630mm标准目数：230目
  筛孔尺寸：0.0530mm标准目数：270目
  筛孔尺寸：0.0450mm标准目数：325目 
  筛孔尺寸：0.0374mm标准目数：400目 
    目数前加正负号则表示能否漏过该目数的网孔。负数表示能漏过该目数的网孔，即颗粒尺寸小于网孔尺寸；而正数表示不能漏过该目数的网孔，即颗粒尺寸大于网孔尺寸。例如，颗粒为-100目~+200目，即表示这些颗粒能从100目的网孔漏过而不能从200目的网孔漏过，在筛选这种目数的颗粒时，应将目数大（200）的放在目数小（100）的筛网下面，在目数大（200）的筛网中留下的即为-100~200目的颗粒。
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